Сравнительна характеристика теплоизоляции.

№п/п
               Марка теплоизолятора

Характеристика
Полиал 5
Полиал 10
ISOVER KT11-50
ISOVER KL-E
ISOVER KIM-AL-50
ISOVER AKUSTO POP-20

1. 
Толщина                               мм.
5
10
50
50
50
20

2. 
Теплопроводность          Вт/м.к
0,035
0,035
0,036
0,036
0,036


3. 
Плотность                          кг/м3
35
35
11
14
23


4. 
Термическое сопрот.    м2х кВт
0,264
0,411





5. 
Разрушающее напряжение при растяжении, мПа не <
Продольное
0,33
0,33





6. 

Поперечное
0,24
0,24





7. 
Относительное удлинение при разрыве, % не <
Продольное
130
130





8. 

Поперечное
100
100





9. 
Усадка при нагреве 700С в течение 22ч.
Продольное
1,45
1,45





10. 

Поперечное
0,75
0,75





11. 
Водопоглощение               см3/м2
0,7
0,7
влагостоек
влагостоек
влагостоек
влагостоек

12. 
Показатели по пожаробезопасности
Группа горючести

ГОСТ30344-96
Г2
Г3
не горюч
не горюч
не горюч
не горюч

13. 

Группа воспламеняемости ГОСТ30402-96
В2
В3
не горюч
не горюч
не горюч
не горюч

14. 

Гр. дымообр. способности ГОСТ12.1.044-89
Д2
Д3
не горюч
не горюч
не горюч
не горюч

15. 
Коэффициент звукопоглощения, в %
Частота, Гц
250
-
7



в диапазоне 500-4000Гц , К=0,7-1,0

16. 


500
-
15





17. 


100
-
24





18. 


2000
-
38





19. 


4000
-
50





20. 


6000
-
60





21. 
Микробиологическая стойкость в естественных условиях ГОСТ9.053,        в баллах
2
2





22. 
Стойкость к циклическому изменению t0, в 0С
-300+650
-300+650



морозоустойчив

23. 
Стойкость к морской воде при t0
-50+330
-50+330





24. 
Нефтестойкость (нефтепродукт)
д/т 24час
д/т 24час





25. 
Рабочий интервал t0
-600+700
-600+700





26. 
Необходимость в ветрозащите и 

гидробарьере.
нет
нет
да
да
нет
нет

27. 
Необходимость в покрытии

аллюмоламинатом.
нет
нет
да
да
да
нет

28. 
Необходимость в дополнительной эстетической отделке.
нет
нет
да
да
нет
нет

29. 
Применение инд. средств защиты человека при монтаже.
нет
нет
да
да
да
нет

30. 
Возможность контакта с пищевыми продуктами.
да
да
нет
нет
нет
нет

31. 
Возможность цельного герметичного соединения.
да
да
нет
нет
нет
нет

32. 








33. 
Доп. п/э пленки, у.д.е/м2
нет
нет
1,25
1,25
нет
нет

34. 
Доп. аллюмоламинат,  у.д.е/м2
нет
нет



нет

Не заполненные ячейки - отсутствие данных у фирм продавцов.

